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В статье рассмотрены проблемы, возникающие перед специалистами инженерно-технических 
служб агропромышленных предприятий, при постановке сельскохозяйственной техники на хране-
ние, а также приведены передовые отечественные и зарубежные разработки в области противо-
коррозионной защиты. Рассмотрены недостатки в современных технологиях консервации и даны 
рекомендации по их решению.

Введение. Хранение сельскохозяйствен-
ной техники занимает ведущую роль в под-
держании работоспособности машинно-
тракторного парка. Из-за продолжительного 
времени простоя в нерабочий период года 
техника подвергается агрессивному воздейс-
твию окружающей среды, что приводит к 
развитию коррозионных процессов, которые 
провоцируют образование микротрещин в 
сварных металлоконструкциях, заклинива-
нию высокоточных и прецизионных соеди-
нений, приводных цепей, разрушению рези-
нотехнических изделий и т.д. [12]. В связи с 
этим специалисты инженерно-технических 
служб агропромышленных предприятий вы-
нуждены искать пути по предупреждению 
или, в крайнем случае, снижению вышеука-
занных последствий. Как правило, для этих 
целей используют доступные подручные ма-
териалы, в частности лакокрасочные покры-
тия, пластичные смазки и отработанные мо-
торные масла [10, 11].

Однако, как показывают исследования, 
отработанные моторные масла не способны 
обеспечить долговременную защиту, а плас-
тичные смазки и лакокрасочные материалы 
дороги. Кроме того, применение последних 
ограничивается сроками выполнения сель-
скохозяйственных работ. Так, в случае кон-
сервации и постановки техники на хранение 
поздней осенью нанесение защитных покры-
тий осложняется высокой влажностью окру-
жающего воздуха, осадками и пониженными 

температурами, что значительно снижает ка-
чество подготовки поверхности и, как следс-
твие, стойкость защитного покрытия.

Таким образом, разработка высокоэф-
фективных средств противокоррозионной 
защиты, а также технических средств для 
постановки техники на хранение является 
важной задачей с научной и практической 
точки зрения.

Цель исследования – анализ и системати-
зация современных технологий и разработок 
в области хранения, консервации и противо-
коррозионной защиты сельскохозяйственной 
техники.

Методика исследований. В исследовании 
были проанализированы диссертации и науч-
ные статьи отечественных и зарубежных уче-
ных, а также определены основные тенденции 
по совершенствованию технологии противо-
коррозионной защиты и хранения сельскохо-
зяйственной техники.

Результаты исследований. В настоя-
щее время агропромышленные предприятия 
приобретают дорогую высокопроизводи-
тельную и сложную технику. Как правило, 
для ее хранения, в частности комбайнов, 
применяют крытые ангары или навесы, од-
нако их сооружение требует значительных 
капиталовложений. Кроме того, при нали-
чии атмосферы с высокой влажностью они 
не всегда могут обеспечить высокую сте-
пень защиты от протекания коррозионных 
процессов.
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С целью устранения этих недостатков в 
Рязанском ГАТУ коллективом ученых пред-
ложено устройство, выполненное в виде за-
щитного металлического каркаса для хра-
нения машин, оснащенное инфракрасными 
излучателями, датчиками температуры и 
влажности воздуха внутри устройства и 
датчиком температуры поверхности объек-
та хранения, которое, по мнению авторов, 
увеличит надежность и срок эксплуатации 
сельскохозяйственной техники [20]. Осо-
бенностью данной разработки является ис-
пользование и периодическое включение 
нагревателей при критических показателях 
влажности внутри устройства, что позволя-
ет снизить коррозионные потери металла в 
процессе хранения.

Схожими свойствами обладают защитные 
тепловые экраны, в которых под корпусом 
вместо инфракрасных излучателей исполь-
зованы адсорбционные осушители – мешки с 
силикагелем, что значительно снижает корро-
зионные разрушения, а потери металла при-
ближаются к значениям, схожим при закрытом 
способе хранения [9].

Значительный интерес вызывают разра-
ботки в области протекторной защиты с.-х. 
техники, в частности разработка составов, 
состоящих из отработанного масла, фос-
фатидного концентрата и порошка цинка, 
которые обладают высокой проникающей 
способностью и обеспечивают защиту на-
иболее уязвимых частей с.-х. техники – сты-
ковых, сварных, резьбовых и других соеди-
нений [17, 18, 19].

Для защиты резинотехнических изделий 
ведутся разработки экспериментальных соста-
вов, содержащих растопленный воск, жидкую 
резину и нанопорошок, которые обладают вы-
сокой проникающей способностью, образуют 
защитные пленки на ее поверхностях, обеспе-
чивают их сохранность в период длительного 
хранения [1].

Ведущими учеными и сотрудниками 
ФГБНУ ВНИИТиН ведутся разработки по 
модификации традиционных битумных со-
ставов, защитные свойства которых значи-
тельно улучшаются за счет добавления ин-
гибитора коррозии Эмульгин [15, 16].

Следует отметить достаточно широкие 
возможности применения вышеуказанного 
ингибитора. Например, смесь ингибиторов 
Эмульгин, Мобиин-3, ПООМ многократно 
повышают защитную способность отрабо-
танного масла, в результате чего срок хране-
ния техники может быть увеличен до 6 ме-
сяцев как при открытом, так и при закрытом 

методе хранения [7]. Кроме того, данный ин-
гибитор активно применяется для разработ-
ки новых и недорогих составов на мазутной 
основе [5, 13].

Для консервации двигателей внутренне-
го сгорания сельскохозяйственной техни-
ки, кроме традиционных материалов типа 
АКОР-1, разработан ингибитор коррозии 
ИК-1, который является продуктом синтеза 
олеиновой кислоты, диэтаноламина и бор-
ной кислоты, который отличается отличны-
ми эксплуатационными показателями [14]. 
Кроме того, имеются эффективные разра-
ботки в области создания водорастворимых 
ингибиторов коррозии на основе эфиров 
борной кислоты и триэтаноламина [4], при-
менение которых значительно повышает 
надежность как отдельных узлов, так и тех-
ники в целом [2, 3].

Анализ публикаций зарубежных ученых, 
показывает, что приоритетным направлени-
ем в области противокоррозионной защи-
ты металлов является поиск экологически 
чистых и натуральных ингибиторов кор-
розии [22]. Наиболее приоритетным на-
правлением является поиск эффективных 
ингибиторов коррозии из растительного 
сырья [21, 23, 24]. Однако следует отметить, 
что данные экстракты являются дефицит-
ными и труднодоступными, что существен-
но снижает привлекательность их использо-
вания на российском рынке.

Среди технических средств, разработанных 
в последнее время, стоит отметить устройства 
для приготовления и нанесения защитных со-
ставов [5, 6, 16], которые позволяют повысить 
производительность труда, снизить трудоем-
кость выполнения операций и время поста-
новки техники на хранение.

Заключение. Анализ публикаций оте-
чественных и зарубежных ученых показал, 
что существует много современных разрабо-
ток и технологий для обеспечения защиты 
сельскохозяйственной техники от коррозии 
в период хранения. В то же время нерешен-
ным остается ряд вопросов, связанных с 
производством и применением рабоче-
консервационных составов и смазок, при-
менением протекторной защиты и многих 
других. 

В частности, для обеспечения непрерыв-
ности процесса постановки техники на хра-
нение, в особенности в осенний период, нами 
предлагается устройство для сушки техники 
(заявка № 2019104848/06 от 20.02.2019), ко-
торое в значительной степени должно сокра-
тить время на консервацию.
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Таким образом, дальнейшим продолже-
нием нашей работы будет разработка и обос-
нование параметров данного технического 
решения, с дальнейшим внедрением его на 
агропромышленные и автотранспортные 
предприятия.
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The article discusses the problems that arise before 
the specialists of engineering and technical services of 
agro-industrial enterprises when storing agricultural 
equipment, and the leading domestic and foreign de-
velopments in the field of corrosion protection. Defi-
ciencies in modern conservation technologies are con-
sidered and recommendations on how to solve them 
are given.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 
РАБОЧИХ ОРГАНОВ ИНТЕНСИВНОЙ ЗОНЫ СЕПАРАЦИИ

РОТАЦИОННОГО КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЯ

НИКИТИН Геннадий Сергеевич, Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана

АЛАКИН Виктор Михайлович, Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана

ПЛАХОВ Сергей Александрович, Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана

Приводятся результаты теоретических и экспериментальных исследований картофелекопа-
теля с ротационной сепарирующей поверхностью. На основании анализа уже существующих конс-
трукций и режимов их работы обосновываются основные конструктивные параметры роторов. 
Особое внимание уделяется определению кинематических параметров рабочих органов ротаци-
онного сепарирующего устройства. По результатам теоретических исследований установлено, 
что картофельный пласт устойчиво перемещается при скорости вращения ротационных секций 
230 мин–1. На основе анализа результатов экспериментальных исследований выявлено, что для до-
стижения полноты сепарации примесей 89,7 % скорость вращения ротационных секций должна со-
ставлять 242 мин-1.

Введение. Картофель является одной из са-
мых распространенных сельскохозяйственных 
культур, выращиваемых как в России, так и во 
всем мире. В настоящее время для его уборки 
в основном используют картофелекопатели, 
картофелекопатели-погрузчики и картофеле-
уборочные комбайны [4, 10]. 

Основным рабочим органом любой кар-
тофелеуборочной машины является сепари-

рующее устройство. Оно предназначено для 
перемещения и крошения картофельного 
пласта, сепарации почвы и отделения клуб-
ней от примесей. На данный момент наиболее 
распространенным сепарирующим устройс-
твом является прутковый элеватор [3, 5]. Его 
основными преимуществами являются уни-
версальность применения, а также возмож-
ность одновременной сепарации и транспор-


